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Colocación
del producto Rendimiento

�������������Panel para
losa

RENDIMIENTO DE 
LA MANO DE OBRA

Cuadrilla: Oficial y un ayudante.
Solo colando canal y colocando malla, 
no incluye colado perimetral, ni capa 

de compresión. 

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA
P L PANEL 

LOSA

El Panel de Losa CELUCRETO® cuenta con una malla de acero 
interna.

Los paneles son diseñados de acuerdo con las recomendaciones del 
American Concrete Institute (ACI) Guide for Design and 
Construction with Autoclaved Aerated Concrete Panels.

Se pueden colocar sobre cualquier estructura sea mampostería, 
madera, concreto reforzado o metálica.
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*Consulta con tu representante de ventas para más aplicaciones y usos.

Resultados

UNAM

PARÁMETRO

Densidad aparente

Peso de diseño

Conductividad térmica 

Resistencia a la compresión (min)

Permeabilidad al vapor de agua

Adsorción de humedad

UNIDADES AAC-4 AAC-5 AAC-6
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DIMENSIONES


